
Sementointiopas
Täyskeraamisille restauraatioille



Pääryhmä Lasikeramia Polykristallinen keramia Yhdistelmämuovit

Materiaali/tuote Kerrostettu 
litiumdisilikaatti

Monoliittinen 
litiumdisilikaatti

Kerrostettu 
zirkonia

Monoliittinen zirkonia
Monikerroksinen

Monoliittinen zirkonia
Monikerroksinen

 
Lasikeraamivahvistettu 

yhdistelmämuovi
Oksidikeraamivahvisteinen 

yhdistelmämuovi Yhdistelmämuovi PMMA väliaikainen kruunu 
/ silta

Tuotemerkki IPS e.max kerrostettu
e.max keramialla IPS e.max Forma® MonoZir® MonoZir Ultra® Vita Enamic Lava Ultimate Shofu ceramage Forma® PMMA

Taivutuslujuus ± 400 Mpa runko
± 110 Mpa kerrostettu posliini ± 400 MPa ± 1200 MPa runko

± 110 Mpa kerrostettu posliini ± 1250 MPa ± 650 MPa incisal
± 1200 MPa dentin ±200 MPa ± 200 MPa ± 150 MPa ± 116 MPa

Esteettisyys √√√√√ √√√√ √√√√√ √√√ √√√√ √√√ √√√ √√√√ √√

Väliaikainen/
Pysyvä Pysyvä Pysyvä Pysyvä Pysyvä Pysyvä Väliaikainen / Pysyvä Väliaikainen / Pysyvä Pysyvä Väliaikainen, maks. 6 

kuukautta.

Kruunut 
etualueelle √√√√√ √√√√ √√√√√ √√ √√√ √√√ X √√√ √√√

Kruunut taka-
alueelle √√√√ √√√√ √√√√ √√√√√ √√√√√ √√ X √√ √√

3- osaiset sillat 
etualueelle √√√√√ √√√√ √√√√√ √√ √√√ X X √√√ √√√

3-osainen silta 
premolaarialueelle √√ √√ √√√√√ √√√ √√√√√ X X √√√ √√

3-osainen silta 
molaarialueelle X X √√√√√ √√√√√ √√√√√ X X √√ √√

Sillat maks. kaksi 
väliosaa per jakso X X √√√√ √√√√√ √√√√√ X X X √

Inlay/Onlay √√√√√ √√√√√ X √√ √√ √√√√ √√√ √√√√ X

Laminaatit √√√√√ √√√√ X X X √√√ √√ √√√√ X

Sementointimene-
telmä

E supragingivaalinen
G supragingivaalinen

E supragingivaalinen
G supragingivaalinen

E supragingivaalinen
D subgingivaalinen

G supragingivaalinen

E supragingivaalinen
D subgingivaalinen

G supragingivaalinen

E supragingivaalinen
D subgingivaalinen  

G supragingivaalinen

E supragingivaalinen 
G supragingivaalinen

E supragingivaalinen 
G supragingivaalinen

E supragingivaalinen 
G supragingivaalinen A väliaikainen sementti

Hiekkapuhallus X X Al2O3 ≤50µ, < 2 bar Al2O3 ≤50µ, < 2 bar Al2O3 ≤50µ, < 2 bar X Al2O3 ≤50µ, < 2 bar Al2O3 ≤50µ, < 2 bar Al2O3 ≤50µ, < 2 bar

Puhdistus 
restauraation 
sovituksen jälkeen

Ivoclean tai 
38% fosforihappo

Ivoclean tai 
38% fosforihappo

Ivoclean tai hiekkapuhallus 
Al2O3  ≤50μ, < 2 bar  

Ivoclean tai hiekkapuhallus 
Al2O3  ≤50μ, < 2 bar  

Ivoclean tai hiekkapuhallus 
Al2O3  ≤50μ, < 2 bar 

Ivoclean tai
Hiekkapuhallus

Ivoclean tai
Hiekkapuhallus Hiekkapuhallus Hiekkapuhallus

Restauroinnin 
etsaus

20 sekuntia 5% fluorivety-
hapolla / tehdään aina Elysee 

Dentalin laboratoriossa

20 sekuntia 5% fluorivety-
hapolla / tehdään aina Elysee 

Dentalin laboratoriossa
X X X

60 sekuntia 5% fluorivety-
hapolla / tehdään aina Elysee 

Dentalin laboratoriossa
X X X

Posliiniolkapään 
etsaus Kyllä Kyllä X X X Kyllä X Kyllä X

A*	 Sinkkioksidi eugenoli sementti		  Sementin kovettuminen voidaan estää sekoittamalla sementtiin vaseliinia. Eugenolijäämät 

						      pilarissa saattavat haitata sementin kovettumista lopullisen sementoinnin yhteydessä.

D*	 (Modifioitu) lasi-ionomeeri		  Subgingivaalisille hionnoille (ei käytettäväksi lasikeramian kanssa).

E*	 Lopullinen sementti 			   Esteettisesti vaativalle restauraatiolle ja vähemmän mekaanisella retentiolle.

G*	 Itsesidostuva yhdistelmämuovisementti	 Jos esteettiset vaatimukset ovat alhaisemmat, mekaaninen retentio on riittävä ja kun on  

						      vaikeaa pitää alue kuivana restauroinnin aikana. 

Ei mitään 		 X

Keskinkertainen	 √

Kohtuullinen 	 √ √

Hyvä 		  √ √ √

Erittäin hyvä 	 √ √ √ √

Erinomainen  	 √ √ √ √ √

* Katsaus Forma-restauraatiotyyppeihin, tuotemerkkeihin ja tuotteisiin löytyy verkkosivustoltamme www.elysee-dental.fi 

Sementointiohjeet
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Trees for All


